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Item No.

批推

Approve

审核

Review

检测人

Tester

检测日期

Test Date

试验目的

Test Objective

产品定期检测

Regular Product Inspection

试验项目

Test Items

成分分析

Material Composition Analysis

试验标准

Test Standard

产品标准

Product Standard

设备与工具

Device and Tools

光谱仪

Spectrometer

取样部位

Sample Location

□轮心 □辐条 □轮辋 □轮缘

□Wheel Center □Spoke □Rim □Wheel Flange

标准要求

Standard
Requirements

元素符号

Element Symbol

Si(硅) Mg(镁) Ti(钛) Sr(锶) Fe(铁)

成份含量
Composition
Content(%)

6.7-7.2 0.27-0.32 0.10-0.15 0.01-0.02
≤0.14

元素符号

Element Symbol

Zn(锌) Cu(铜) Ni(镍) Mn(锰) 其它 Al

成份含量
Composition
Content(%)

≤0.10 ≤0.10 ≤0.05 ≤0.05 ≤0.10 余量

Balance

分析结果

Analysis

Results

元素符号

Element Symbol

Si(硅) Mg(镁) Ti(钛) Sr(锶) Fe(铁)

成份含量
Composition
Content(%)

7.10 0.290 0.115 0.0112 0.117

元素符号

Element Symbol

Zn(锌) Cu(铜) Ni(镍) Mn(锰) 其它 AI

成份含量

Composition
Content(%)

0.0098 0.0046 0.0095 0.0052 0.0050 92.0

结论

Conclusion

☑合格 □不合格

☑Pass □ Fail




